TPACR, s.r.o.
Vrbenskvél 1821/31,
370 06 Ceské Budéjovice

{ y \

Mésto Krnov Vyfizuje

Hlavni namésti 96/1 Ing. Jan Rehak
794 01 KRNOV 1

Mobil +420 731 698 087

jan.rehak@tpagi.com

Nase znacka
CZEE602020002
25.2.2020

Predmét: vyhodnoceni kriterii znovuziskané asfaltové smési

Na useku silnice 111/4642 Opava, ul. TéSinska, byly odebrany vzorky AHV k posouzeni
kvalitativnich tfid znovuziskané asfaltové smési (dale jen ZAS).

Celkova posuzované plocha 24 800 m?

Dle vysledkl analyzy odpovidaji vzorky kvalitativni tfidé ZAS-T1 a T4 dle nasledujici tabulky:

ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4
vzorek <12 12<vz>25 25<vz>300 >300
mg.kg" mg.kg"’ mg.kg" mg.kg"
ul. Zizkova X

benzo(a)pyren > 50 mg.kg™

ul. Charovska ;
benzo(a)pyren > 50 mg.kg

ul. Mikulasska X

Vy&et piipustnych vyuziti znovuziskané asfaltové smési:
Kategorie ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestava odpadem, ale vedlejSim produktem pokud se
pouzije:
e v technologii vyroby asfaltové smési za horka, nebo za studena
nestmelena podkladni vrstva pozemnich komunikaci
ochranna vrstva pozemnich komunikaci
konstrukce zemniho télesa pozemnich komunikaci
nestmelena konstrukéni vrstva polnich a lesnich cest
hydraulicky stmelena podkladni vrstva pozemnich komunikaci

Kategorie ZAS- T3 nebo ZAS-T4 se nestava odpadem, ale vedlejSim produktem, pokud se
pouzije:

e v technologii recyklace za studena na misté, a to pfi pouziti asfaltového pojiva v kombinaci

s vhodnym hydraulickym pojivem (pouziti pouze hydraulického pojiva neni pfipustné)

Poznamka:
Pokud se odpadni znovuziskana asfaltova smés s obsahem benzo(a)pyrenu > 50 mg.kg"'
nepouzije timto zplsobem, jedna se o nebezpecny odpad zarazeny dle Katalogu odpad(
jako 17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet.

"lng Jan Rehak
use nik
Prilohy: TPA CR, s.ro. (L

Protokoly o odbéru Pracovisté .5 OSTRAVA

& Polaneck 7
Protokoly o zkousce . i 47,

721 08 OSTRAVA-S ./i Qv
Tel.: 52 69 78 279
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TPACR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice

pracovisté ¢. 5 Ostrava
Polanecka 827, 721 08 Ostrava
tel. +420596978279

Cislo odbérového protokolu:

0S/2020/00136 Cislo kontraktu: 05/2020/00854

Mésto Krnov

Zakaznik: e
Hlavni namésti

Nazev zakazky: ul. Zizkova, mésto Krnov

96”_’ CZ 791 01 Kmov Oznaceni vzorku: Y|
Ucel odbéru: Stanoveni PAH dle vyhl. & 130/2019 sb.
specifikace planu vzorkovani: Pracovni protokol o odbéru zaroveri i planem postupu vzorkovani
Lokalita odbéru: ul. Zizkova, mésto Krnov, -
Misto odbéru: dil¢i vzorek €. 1 km 0,38; LS; 1m od kraje
Bod odbéru: dil¢i vzorek €. 1 - asfaltové souvrstvi tl. 120 mm;
Plavodce a ptivod odpadu: ptvodce odpadu je Mésto Krnov, plivod odpadu je asfaltovd smés vyrobena na obalovné
Velikost vzorkovaného souboru: cca 4000 m?
Katalogové ¢islo, pfipadné . i
nazev druhu odpadu: Kategorie odpadu: 0
Hmotnost dil¢iho vzorku [kg]: €. 1:2,1 E—il(r;](.)tnost kaniethaho Yzofi cca 2,1 kg
Pocet dil¢ich vzork: 1 Hloubka odbéru (m): 0-0,12

Vzhled a popis vzorku:

Jjadrovy vyvrt o priméru 100 mm

Zplisob odbé&ru:

Systematické nahodné vzorkovani v pravidelném kroku.

Technika odbéru, tprava vzorku:

Pomoci jadrového vrtaku byl ziskén z krytu vozovky cca 1m od kraje jadrovy vyvrt o priméru 10 cm. Z vyvrtu byl nisledné& oddélen jeden
dildle jednotlivych vrstev za pomoci roziezanim stolni pilou. Jadrovy vyvrt byl uloZen do vzorkovnice. Homogenizace dil¢ich vzork( probiha
v analytické laboratofi.

Pouzité odbérové zafizeni:

Jadrova vrtacka, stolni pila.

Metoda odbéru: Dle CSN EN 14899 Datum odbéru: 17.2.2020
Vzorkovani od: 10:00
Podminky prostfedi: Polojasno; 8°C =
Vzorkovani do: 10:15

PoZadavky na laboratof

Paral

metr Uprava a konzervace Vzorkovnice

S-PAH-A!

SPH-130 Bez Uprav 1 x PE pytel

Odchylky od SOP:
_|Poznamky k odbéru:

Odbér byl proveden v souladu s planem vzorkovani.

Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi: Dle internich a externich bezpeénostnich pfedpisu.
Pozadavky na kvalitu vzorkovani: Dle €SN EN 14 899.

Cetnost vzorkovani: dle pozadavki vyhl. 130/2019 sb.

Odbérova mista konzultovana se zadavatelem. Odebrany vzorek je kontrolni a ovéfuje jakost materidlu pfi zvoleném zplsobu odbéru.

Z divodu heterogenity (jakostni, popf.i velikostni) vy3etfované matrice nelze zarucit plnou shodu vlastnosti odebraného vzorku

a vzorkovaného zdjmového objektu jako celku. Vysledky analytickych rozbort odpovidaji vlastnostem vzorku odebraného pfi pouZitém
schématu vzorkovani, se kterym byl objednatel seznamen a souhlasi s nim. Kompletni pracovni zdznamy a fotografie ulozeny v dokumentaci
odbérové skupiny TPA CR, s.r.o.. Na vyzadani mozno poskytnout.

Plan vzorkovani vytvoril:

Rehdk Jan, pracovi$té ¢. 5 Ostrava, Polanecka 827, 721 08 Ostrava, tel.: +420 731 698 087

Odbér provedl:

Rehak Jan, pracovi§té ¢. 5 Ostrava, Polanecks 827, 721 08 Ostrava, tel.: +420 731 698 087

Odbéru pfitomen pfipadné
kontaktni osoba: .

Podpis

THA

Zplisob uloZeni a doprava vzorku

pracovisté ¢.b OSTRAVA
Polanecka 827
22109 QSTRAVASVINQY

do laboratofe:  Vzorek ulozen do pfepravniho boxu. Pfeprava automobilem do laboratore.

Pfedani vzorku do laboratofe ALS Czech Republic s.r.o.: b S SR

Datum:

Cas: Prevzal: Podpis:

Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy

Stranalz1 Odbérovy protokol vytvofen dne : 17.02.2020







TPA CR, s.r.o., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budgjovice

pracovisté €. 5 Ostrava
Polaneckéa 827, 721 08 Ostrava
tel. +420596978279

PROTOKOL O ODBERU VZORKU ODPADU

Cislo odbérového protokolu:

05/2020/00136

Zéakaznik:

Mésto Krnov

Nazev zakazky:

ul. Zizkova, mésto Krnov

Oznaceni vzorku:

Vi

Dokumentace vzorkovaného objektu, tdaje o priib&hu vzorkovani, fotodok

Misto sondy:

Pohled vzad:

Misto sondy:

Pohled vzad:

Pohled vpfed:

Pohled vpfed:

Vyvt:

Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy

Strana2z1

Odbérovy protokol vytvofen dne :

17.02.2020







TPA CR, s.r.o., ZL TPA CR, Vrbenské 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice

pracovisté ¢. 5 Ostrava
Polanecka 827, 721 08 Ostrava
tel. +420596978279

Cislo odbé&rového protokolu:

0S/2020/00137

Cislo kontraktu:

05/2020/00854

Mésto Krnov

“akaznik: Hlavni ndmésti 96/1, CZ 791 01 Krnov

Nazev zakazky:

ul. Charovska, mésto Krnov

Oznaceni vzorku:

V2, V3, v4

Ucel odbéru:
specifikace planu vzorkovani:

Stanoveni PAH dle vyhl. ¢. 130/2019 sb.
Pracovni protokol o odbéru zaroven i planem postupu vzorkovani

Lokalita odbéru:

ul. Chafovska, mésto Krnov, -

Misto odbéru:

stani€eni dil¢ich vzorki: €. 2 km 2,000; LS; 1m od kraje; €. 3 km 1,180; LS; 1m od kraje; ¢
sloZeny: asfaltové souvrstvi ze 3 dil¢ich;

¢. 4 km 0,750; LS; 1m od kraje; smésny vzorek

Bod odbéru:

dil¢i vzorek €. 2 - asfaltové souvrstvi tl. 85 mm:; dil¢i vzorek €. 3 - asfaltové souvrstvi tl. 55 mm; diléi vzorek €. 4 - asfaltové souvrstvi tl. 95
mm;

Plivodce a plivod odpadu:

plivodce odpadu je Sprava silnic Moravskoslezského kraje, ptivod odpadu je asfaltova smés vyrobena na obalovné

Velikost vzorkovaného souboru:

cca 12600 m?

Katalogové ¢islo, pfipadné
nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu: o

Hmotnost dil¢iho vzorku [kg]:

Hmotnost konec¢ného vzorku

c.2:1,49; ¢. 3: 0,96; Ikgl:

¢. 4:1,66 cca 4,1 kg

Poéet dil&ich vzorki:

3 Hloubka odbéru (m): 0-0,1

Vzhled a popis vzorku:

jadrovy vyvrt o priméru 100 mm

Zplisob odbéru:

Systematické nahodné vzorkovani v pravidelném kroku.

Technika odbéru, tprava vzorku:

Pomoci jadrového vrtaku byly ziskany z krytu vozovky cca 1m od kraje; 1m od kraje; 1m od kraje jadrové vyvrty o priméru 10 cm. Vyvrty
byly nasledné rozdéleny na 1 vrstvy dle jednotlivych vrstev za pomoci roziezanim stolni pilou. Takto byly ziskany dal3i diléi vzorky v
pravidelném kroku. Jednotlivé jadrové vyvrty byly uloZeny do vzorkovnice. Homogenizace diléich vzork(i probiha v analytické laboratofi.

Pouzité odbérové zafizeni:

Jadrova vrtacka, stolni pila.

Metoda odbéru: Dle CSN EN 14899 Datum odbéru: 17.2.2020
. Vzorkovani od: 10:30
Podminky prostedi: Polojasno; 8°C —
Vzorkovani do: 11:35
Pozadavky na laboratof
Parametr Uprava a konzervace Vzorkovnice
S-PAH-ASPH-130 Bez tiprav 1 x PE pytel

Odchylky od SOP:
Poznamky k odbéru:

Odbér byl proveden v souladu s planem vzorkovani.

Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi: Dle internich a externich bezpeénostnich predpist.
Pozadavky na kvalitu vzorkovani: Dle €SN EN 14 899.

Cetnost vzorkovani: dle pozadavki vyhl. 130/2019 sb.

Odbérova mista konzultovana se zadavatelem. Odebrany vzorek je kontrolni a ovéfuje jakost materialu pfi zvoleném zpUsobu odbéru.

Z ddvodu heterogenity (jakostni, popf.i velikostni) vy$etfované matrice nelze zaruéit plnou shodu vlastnosti odebraného vzorku

a vzorkovaného zajmového objektu jako celku. Vysledky analytickych rozboril odpovidaji vlastnostem vzorku odebraného pfi pouzitém
schématu vzorkovani, se kterym byl objednatel seznamen a souhlasi s nim. Kompletni pracovni zaznamy a fotografie ulozeny v dokumentaci
odbérové skupiny TPA CR, s.r.o.. Na vyzadani mozno poskytnout.

Plan vzorkovani vytvofil:

1

Rehak Jan, pracovi$té €. 5 Ostrava, Polanecka 827, 721 08 Ostrava, tel.: +420 g

Odbér provedl:

Rehdk Jan, pracovi§té €. 5 Ostrava, Polanecka 827, 721 08 Ostrava, tel.:

Odbéru pfitomen pfipadné
kontaktni osoba:

Zpusob uloZeni a doprava vzorku do laboratofe:

fJO!dH( cka 827
Vzorek ulozen do pfepravniho boxu. Pfeprava automobilem doJabgraisteR AVA-SVINOV
Tol:

E{') £Q 70 970

Pfedani vzorku do laboratofe ALS Czech Republic s.r.o.:

Datum:

Cas: | Prevzal: Podpis:

Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy

Stranalz1 Odbérovy protokol vytvofen dne : 17.02.2020







TPA CR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budgéjovice

pracovisté ¢. 5 Ostrava
Polanecka 827, 721 08 Ostrava
tel. +420596978279

O ODBERU VZORK

Cislo odbérového protokolu: 0S/2020/00137
Nézev zakazky: ul. Chafovska, mésto Krnov
Zakaznik: Mésto Krnov
Oznaceni vzorku: V2, V3, V4
Dok vzorl ého objektu, idaje o priib&hu vzorkovani, fotodokumentace
Misto sondy:

Pohled vzad:

Misto sondy:

Pohled vzad:

Odbérovy protokol vytvofen dne : 17.02.2020

Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy Strana2z1



TPA CR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenské 1821/31, 370 06 Ceské Budgjovice
pracovisté ¢. 5 Ostrava

Polanecka 827, 721 08 Ostrava

tel. +420596978279

PROTOKOL O ODBERU VZORKU ODPA
Cislo odb&rového protokolu: 0S/2020/00137

Nazev zakazky: ul. Charovska, mésto Krnov
Zakaznik: Mésto Krnov

Oznacdeni vzorku: V2, V3, v4

Dokumentace vzorkovaného objektu, tdaje o prib&hu vzorkovani, fotodokumentace
Misto sondy: Pohled vpied:

Pohled vzad: T e Vivt:

Misto sondy: Pohled vpfed:

Pohled vzad: 3 Vyvt:

Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy Strana3z1 Odbérovy protokol vytvoien dne : 17.02.2020



TPACR, s.r.o., ZL TPACR, Vrbensk;‘i 1821/31, 370 06 Ceské Budgjovice

pracovisté &. 5 Ostrava
Polanecka 827, 721 08 Ostrava
tel. +420596978279

Cislo odbé&rového protokolu:

05/2020/00138 Cislo kontraktu: 0S5/2020/00854

Mésto Krnov

Zakaznik:

Hlavni namésti

Néazev zakazky: ul. Mikulasska, mésto Krnov

96/1, CZ 791 01 Krnov

Oznaceni vzorku: V5, V6, V7

Ucel odbéru:
specifikace planu vzorkovani:

Stanoveni PAH dle vyhl. €. 130/2019 sb.
Pracovni protokol o odbéru zaroven i planem postupu vzorkovani

Lokalita odbéru:

ul. Mikulasska, mésto Krnov, -

Misto odbéru:

stani¢eni dil¢ich vzorku: €. 5 km 0,760; LS; 1m od kraje;

¢. 6 km 0,350; PS; 1m od kraje; ¢. 7 km 0,470; PS; 1m od kraje; smésny vzorek
sloZeny: asfaltové souvrstvi ze 3 dil¢ich; )

Bod odbéru:

dil¢i vzorek €. 5 - asfaltové souvrstvi tl. 110 mm; dil¢i vzorek €. 6 - asfaltové souvrstvi tl. 1 IO mm; diléi vzorek ¢. 7 - asfaltové souvrstvi tl.
90 mm;

Plvodce a ptvod odpadu:

plvodce odpadu je Mésto Krnov, plivod odpadu je asfaltovad smés vyrobena na obalovné

Velikost vzorkovaného souboru:

11100 m?

Katalogové ¢islo, pfipadné
néazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:

Hmotnost dil¢iho vzorku [kg]:

Hmotnost koneéného vzorku

¢€.5:1,93;¢.6:1,93; ¢ Ikgl:

¢.7:1,58 cca 5,4 kg

Pocet dil&ich vzorku:

Hloubka odbéru (m): 0-0,11

Vzhled a popis vzorku:

jadrovy vyvrt o priméru 100 mm

Zpisob odbéru:

Systematické ndhodné vzorkovani v pravidelném kroku.

Technika odbéru, tprava vzorku:

Pomoci jadrového vrtaku byly ziskany z krytu vozovky cca 1m od kraje; 1m od kraje; 1'm od kraje jadrové vyvrty o priméru 10 cm. Vyvrty '
byly nasledné rozdéleny na 1 vrstvy dle jednotlivych vrstev za pomoci rozfezanim stolni pilou. Takto byly ziskany dalsi diléi vzorky v
pravidelném kroku. Jednotlivé jadrové vyvrty byly uloZeny do vzorkovnice. Homogenizace dil&ich vzork(i probiha v analytické laboratofi.

Pouzité odbérové zafizeni:

Jadrova vrtacka, stolni pila.

Metoda odbéru: Dle CSN EN 14899 Datum odbéru: 17.2.2020
Vzorkovani od: 11:50
Podminky prostredi: Polojasno; 8°C —
Vzorkovani do: 12:55

Pozadavky na laboratof

Parametr

Uprava a konzervace Vzorkovnice

S-PAH-ASPH-130

Bez Uprav 1 x PE pytel

Odchylky od SOP:
Poznamky k odbéru:

Odbér byl proveden v souladu s planem vzorkovani.

Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi: Dle internich a externich bezpeénostnich predpist.
Pozadavky na kvalitu vzorkovani: Dle CSN EN 14 899.

Cetnost vzorkovani: dle pozadavki vyhl. 130/2019 sb.

Odbérova mista konzultovana se zadavatelem. Odebrany vzorek je kontrolni a ovéFuje jakost materialu pfi zvoleném zplsobu odbéru.
Z dlivodu heterogenity (jakostni, popf.i velikostni) vySetfované matrice nelze zarucit plnou shodu vlastnosti odebraného vzorku

a vzorkovaného zajmového objektu jako celku. Vysledky analytickych rozbori’ odpovidaji viastnostem vzorku odebraného pfi pouzitém
schématu vzorkovani, se kterym byl objednatel seznamen a souhlasi s nim. Kompletni pracovni zaznam a fotografle ulozeny v dokumentaci
odbérové skupiny TPA CR, s.r.o.. Na vyzadani mozno poskytnout. ;

Plan vzorkovani vytvofil:

Rehak Jan, pracovisté ¢. 5 Ostrava, Polanecka 827, 721 08 Ostrava, tel.: +420 731 698 087

Odbér provedl:

Rehak Jan, pracovisté ¢. 5 Ostrava, Polanecka 827, 721 08 Ostrava, tel.: +420 731 698 087

Odbéru pfitomen pfipadné
kontaktni osoba:

ovisté <,,5 OSTRA
PodRiszcka 827

PAYet = N
IO TS TRAVA-SVINGY

Zplisob uloZeni a doprava vzorku do laboratofe: ~ Vzorek ulozen do pfepravniho boxu. Pfeprava automobilem do laboratore. Tel.: 59 69 78 279
Pfedani vzorku do laboratofe ALS Czech Republic s.r.o0.:
Datum: Cas: | Prevzal: Podpis:
0Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy Strana 1z 1 Odbérovy protokol vytvofen dne : 17.2.2020






TPACR, s.r.o-., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice " [FEE R 2 e

pracovisté €. 5 Ostrava
Polanecka 827, 721 08 Ostrava
tel. +420596978279

VZORKU ODPADU

PROTOKOL O ODBE
05/2020/00138

ul. Mikulasska, mésto Krnov

Cislo odbérového protokolu:
Nazev zakazky:
Zakaznik: Mésto Krnov
Oznaéeni vzorku: V5, V6, V7
Dol vzork ého objektu, idaje o prib&hu vzorkovani, fotodokumentace
Pohled vpfed:

Misto sondy:

7 o 4
27 gzzx:'*e; LV

AT

Pohled vpfed

Misto sondy:

17.2.2020

Odbérovy protokol vytvofen dne :

Strana2z1

Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy



TPA CR, s.r.o., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budgjovice
pracovisté ¢. 5 Ostrava

Polanecka 827, 721 08 Ostrava

tel. +420596978279

VZORKU ODPADU

Cislo odb&rového protokolu: 0S/2020/00138

Nazev zakazky: ul. Mikul&3ska, mésto Krnov

Zakaznik: Mésto Krnov
Oznaceni vzorku: V5, V6, V7

Dokumentace vzorkovaného objektu, tidaje o pritb&hu vzorkovani, fotodokumentace

Misto sondy:

Pohled vzad:
e

Misto sondy: Pohled vpfed:

Pohled vzad: Vyvt:

Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy Strana3 z 1 Odbérovy protokol vytvofen dne : 17.2.2020



