Skladby konstrukci - sanace zdéné ¢asti oploceni

Postup plosné sanace:

1) mechanické ociSténi hrubych necistot (v¢. odklepani spadového zakrytu podezdivky)

2) oCisténi zdiva tlakovou vodou - rotacni tryska - tlak vody 500bar

3) sanece trhlin (viz bod niZe)

L) celoplo$na sanace vysokopevnostni jemnozrnou cementovou maltou (provadét na provlhéeny povrch) - 2-3 mm
(nutno po zatuhnuti zakryt vihkou geotextilii a dale vihCit 3x denné po dobu min. 3 dni)*

5) plo$né oSeffeni konstrukce sjednocujicim natérem ve svétle Sedém odstinu

Reprafilace prvkd fesena v ramci sanace trhlin

Postup sanace trhlin:

1) mechanické oCiSténi hrubych nedistot (v¢. odklepani spadového zakrytu podezdivky)

2) oCisténi zdiva tlakovou vodou - rotacni tryska - tlak vody 500bar - vymetani necistot vodnim paprskem
3) naneseni spojovaciho mdstku v misté trhliny na jeji bocni stény

4) reprofilace zdiva hrubou sanacni cementovou maltou (nesmrstiva malta) v tL. dle prasklin

5) celoplo$na sanace viz bod vyse

Postup nahrazeni ¢asti podezdivky:

1) odbouréni ¢asti vyboceného zdiva a obnazeni zékladové spary

2) navrtani trnd z oceli ®12mm po cca 200mm v podélné ose zakladu

3) izolace zékladové spary dvojndsobnym asfaltovym natérem + zaloZeni zdiva do cementového loze
L) nové vyzdéni podezdivky z cihel plnych pélenych na cementovou maltu do pozadovaného tvaru

5) cementova omitka nové vzniklé ¢asti podezdivky

6) celoplo$nd sanace spolecné se sanovanym zdivem - viz. bod “celoploSna sanace”

Prostup zfizeni novych dilatacnich spar:

vov

1) prorezani stavajiciho zdiva na Sifku spary 10mm

2) vyfoukani nelistot ze spary

3) umisténi kanopného provazce cca 30mm dovnitF dilataéni spary

4) zapraveni dilatacni spary trvale pruznym, svétle Sedym, pfipadné pretiratelnym tmelem.

JEDNOTLIVE POSTUPY SANACI JSOU UVEDENY OBECNE. TYTO POSTUPY JE NUTNE UPRAVIT DLE ZVOLENEHO TYPU SANACNIHO RESENT
(RESP. DODAVATELE / VYROBCE SANACNIHO SYSTEMU) A JE NUTNE POSTUPOVAT DLE JEHO ZPRACOVANEHO TECHNOLOGICKEHO POSTUPU
K DANYM VYROBKUM. PRED ZAHAJENIM SANACT JE NUTNE ODSOUHLASIT ZVOLENY SYSTEM SANACE SE STAVEBNIKEM.

*JE VE VYSLEDUKU OVLIVNENO JAK ZVOLENYM SYSTEMOVYM RESENIM KONKRETNIHO DODAVATELE, TAK | KLIMATICKYMI
VLIVY (NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM SANACNT SMESI).
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